PERFILESESTRUCTURALES
IPE

Himm) Bi{mml E{mm) E1 {mm})
80 5,15 80 46 3.5 52
100 8,30 100 a5 4.1 5.7
120 10 Bi 120 B4 4 4 63
140 13,22 140 73 4.7 639
160 16,20 160 a2 5,0 74
180 19,27 180 a1 53 8.0

200 2296 200 100 56 85
220 26,66 220 110 53 9.2
240 3 47 240 120 52 98
270 37,00 270 135 5.6 10,2
300 43 .26 300 150 7.1 10,7
330 50,33 330 160 7.0 15
360 5853 3&0 170 8.0 127
400 57 96 400 1380 g,6 135




PERFILESESTRUCTURALES
IPE

MEDIDAS A Himm) B{mm) Eimm)] EIT {mm)]
450 fa54 4400 190 9.4 14 6
500 92 97 a0 200 102 16,0
550 108 B4 el 210 11,1 17 2

600 125 05 B0 220 120 190




